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Unsere Standorte in der Schweiz

In der ganzen Schweiz bieten wir lhnen auf
Ihre Bediirfnisse abgestimmte und optimierte
Lésungen an. Adressen und Telefonnummern
der Standorte finden Sie online unter:

www.d-a.ch (Kontakt)
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Verbundmortel

Beschreibung
Dank ihrer bemerkenswerten Leistungsmerkmale und der  Vorteile
vielfaltigen Einsatzmdglichkeiten erfreuen sich Verbund-  « Spreizdruckfreie Befestigung, daher geringe Rand- und

mortel einer stetig wachsenden Beliebtheit bei Planern Achsabstande moglich

und Anwendern. Waren die ersten Verbundanker noch + Flexibler Einsatzbereich. Durch ein breites Zubehérsor-
klassische Glaspatronensysteme, so ist aktuell der Trend timent kénnen Verbundmértel in Voll- und Hohlsteinen
zum Injektionssystem in der Kartusche zu beobachten. eingesetzt werden

Der Verzicht auf Styrol als Losemittel ist ein wichtiger + Nichttragende Schichten kdnnen tberbriickt werden

Schritt zum Wohl des Verarbeiters sowie der Endkunden.  + Hohe Lastaufnahmen
« Fir nachtrégliche Bewehrungsanschliisse geeignet
Das Befestigungssystem aus Reaktionsharz + Harter und
dem Befestigungsmittel bildet, nach Ablauf der che-
mischen Reaktion, einen dauerhaften Verbund zwischen
Verankerungsgrund, Mortel und Befestigungsmittel.
Diese Verbindung beruht auf Adhasion (Klebewirkung)
und Mikroverzahnung in der rauhen Bohrlochwand.

Die Verbindung wird als Stoffschluss bezeichnet.

Debrunner Acifer liefert Verbundmortel in folgenden Varianten

Injektionsmortel in Kartuschen Glaspatronenmortel Vinylester (797.300)

« Vinylester (797.505) fiir den Grossteil der + Schnell hartender Mortel in der Glaspatrone.
Anwendungen; ETA Option 1 sowie eine Zulassung + Weniger anféllig bei schlechter Bohrlochreinigung
fir Bewehrungsanschliisse nach TR 023 + Fiir Unterwassermontagen geeignet

« Polyester (797.517) die 6komomische Variante zur + ETA Zulassung Option 8
Befestigung mittelschwerer Lasten in Beton und + Nicht fiir Bewehrungsanschliisse geeignet
Mauerwerk.

« Epoxidharz (797.527) zeichnet sich als besonders
leistungsfahiger Mortel aus und verfiigt tiber die
hochsten mechanischen Eigenschaften.

* Wintermértel (797.522) reaktionsfreudiges Vinylester,
eignet sich fiir Anwendungen bei bis zu -20°C
Untergrundtemperatur

Anwendungsbeispiele von chemischen Verankerungen
+ Metallbaukonstruktionen wie Treppen und Gelander

+ Bewehrungsanschlisse

+ Allgemeine Befestigungen

+ Befestigung von Leitplanken

Debrunner Acifer AG www.d-a.ch 3



Verbundmortel

Wichtige Verarbeitungsregeln

+ Beim Arbeiten mit chemischen Produkten sind stets die
jeweils geltenden Arbeitsschutzbestimmungen einzu-
halten.

+ Vor der Verwendung ist die Haltbarkeit des Materials
zu Uberpriifen. Das Haltbarkeitsdatum ist auf der
Kartusche angegeben. z.B. 232 MAR15 = Médrz 2015.

+ Immer die Original-Mischdiise verwenden.

+ Lagerungs- und Verarbeitungsvorschriften sind zwin-
gend einzuhalten. Ein Mortel, welcher bei zu heissen
oder zu kalten Temperaturen gelagert wurde, verliert
seine Funktion und/oder Verarbeitbarkeit, und eine
sichere Verbindung kann nicht gewahrleistet werden.

+ Das Anwenden der Produkte ausserhalb des definier-
ten Temperaturbereichs kann zur Folge haben, dass der
Mértel ungeniigend aushartet, zu schnell abbindet
oder nur schwer zu applizieren ist.

+ Das Bohrloch muss griindlich mit Biirste und Aus-
blaspumpe oder olfreier Druckluft gereinigt werden.
Nahere Angaben sind der Zulassung und der Montage-
anleitung auf der Verpackung zu entnehmen.

+ Vor dem Verarbeiten muss ein 10 cm langer Streifen
Mortel ausgedriickt werden, bis eine homogene

Mischung vorliegt. Dieses Material darf nicht ver-
wendet werden. Der Vorgang muss bei jeder neuen
Kartusche und jedem neuen Statikmischer wiederholt
werden. Das ungeniigend vermischte Material hartet
nicht aus und wiirde die Qualitat der Befestigung
negativ beeinflussen.

Injektionsmortel nicht fiir diamantgebohrte Bohr-
l6cher verwenden. Die ausgesprochen glatte Oberflache
der Bohrlochwand verhindert einen zuverldssigen
Verbund. Aufgrund seiner liberragenden Adhésions-
eigenschaften bildet Epoxydharz die einzige Ausnahme
von dieser Regel.

Verarbeitungszeiten unbedingt einhalten. Nichtbeach-
tung kann zu einem ungeniigenden Verbund fiihren.
Zu langes Warten kann eine Vollendung der Montage
unmoglich machen.

Ein verfriihtes Belasten der Verbindung wird die
Befestigung beschadigen und dadurch die Sicherheit
des Systems beeintrachtigen.

Aushartezeiten verdoppeln sich in feuchten
Untergriinden.

Ein offenes Ohr

Fiir héhere Anspriiche
und intelligente Lésungen.

Jederzeit auf

dem Laufenden
Zum Vorteil unserer Kunden:
Logistisches Know-how und

Distribution. Mit engagierten
und dynamischen Teams.

. Die Augen auf

i Mit Durchblick und Weitblick

i schon heute die Méglichkeiten
: von morgen erkennen.

Die Nase vorn

Mit dem richtigen Riecher
fur lokale und nationale
Absatzchancen.

Immer am Ball
Mit Einsatz und Ausdauer
und dem zuverlassigen
Instinkt fiir Erfolg.

Debrunner Acifer AG
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Die gebrauchlichsten Systeme

Glaspatronensystem

Das System besteht aus einer Glaspatrone, in welcher
sich Harz sowie Quarzsand befinden. Im Inneren der
Glaspatrone befindet sich ein weiteres Rohr, in welchem
sich der Harter in Pulverform befindet. Alle Systemkom-
ponenten sind im korrekten Mischungsverhaltnis
konfektioniert. Beim Setzen des Befestigungsmittels,
welches mittels Schlagschrauber schlagend-drehend
erfolgt, werden die Rohre zerstort und die Komponenten
homogen vermischt. Der Quarzsand hilft beim Zermahlen
der Glassplitter und entfernt Schmutzreste von der
Bohrlochwand. Bei Einhaltung der Montagedaten wie
Bohrtiefe, Bohrlochdurchmesser und korrektem Befes-
tigungselement ist eine zuverldssige Verfiillung des
Ringspalts (siehe Glossar) gewahrleistet.

Eigenschaften
« Styrolfreies Vinylester
+ Vorkonfektioniertes System:
alle Bestandteile sind aufeinander abgestimmt
+ In Vollmaterialien anwendbar
+ ETA Option 8 fiir Beton

Setzanweisung Patronensystem

2 x ausblasen.

Bohrloch im
Hammerbohrverfahren
erstellen.

?E-i L‘.-"T-:

Patrone in das Bohrloch
applizieren.

Patrone priifen.
Harz muss honigartig
fliessen.
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2x ausbdrsten.

Gewindestange
schlagend/drehend
setzen.

Vorteile

+ Durch die Vorkon-
fektionierung ist das
Mischungsverhaltnis
immer optimal

« Praktisch, wenn nur wenige Locher verfiillt werden, da
keine grossen Gebinde ge6ffnet werden miissen

+ Hohes Lastniveau

+ Optimale Fiillmenge des Bohrloches

+ Durch den Reinigungseffekt des Quarzsandes und des
zerbrochenen Glases sind Patronensysteme weniger
anfallig gegeniiber Staub im Bohrloch

Zu beachten

» Antriebsbit, welches eine M-Schraube sein kann, ist
zum Setzen der Ankerstange notwendig

+ Spezielle Ankerstangen mit Antriebskopf und Dach-
schnitt notwendig

+ Fir jeden Durchmesser wird eine Extragrésse bendtigt

+ Bohrlochtiefe muss genau stimmen

+ Nicht fiir diamantgebohrte Locher verwendbar

A

2 x ausblasen. Temperatur im Bohr-
loch messen.Dient der
Bestimmung der

Aushédrtebedingungen.

Anbauteil montieren und
mit dem entsprechenden
Drehmoment anziehen.

Mértelfullmenge
kontrollieren.
Aushartezeit beachten.

Debrunner Acifer AG
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Die gebrauchlichsten Systeme

Injektionssystem
Bei den Injektionssyste-
men befinden sich Harz
und Harter in zwei
getrennten Kammern
der Kartusche. Beim

Ausdriicken des Mortels

W

durch den Statikmischer

werden diese im

korrekten Verhaltnis miteinander vermischt. Da das
austretende Material zu Beginn noch nicht homogen
vermischt ist, muss es verworfen werden.

Es empfiehlt sich, einen 10 cm langen Streifen auf eine
Unterlage auszudriicken. Der Mischvorgang ist abge-
schlossen wenn eine homogene Mischung vorliegt, wel-
che an einer gleichmadssigen grauen Farbung zu erkennen
ist. Nur homogen vermischt, darf der Mortel in das Bohr-
loch appliziert werden.

Eigenschaften

+ Flexibles System bestehend aus Verbindungsmittel
und unterschiedlichen Mérteltypen

+ Verschiedene ETAs und Mérteltypen decken die
meisten Anwendungen ab

Setzanweisung Injektionsmortel in Beton
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4 x ausblasen.

Bohrloch erstellen.
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4x ausbiirsten.

Vorteile

+ Variabel in Bezug auf Bohrlochdurchmesser und Tiefe

« Durch verschiedene Morteltypen und Zubehdr, wie
z.B. Siebhiilsen, sind Injektionsmoértel fiir Beton,
Voll- und Lochsteine geeignet

+ Schnelle Verarbeitung

+ Die Auswahl zwischen verschiedenen Mérteltypen
ermdglicht eine einfache Anpassung der Verarbei-
tungszeiten an die jeweiligen Gegebenheiten, wie z.B.
Temperatur und Volumen des Bohrloches, sowie an
die Anforderungen, wie z.B. schnelle oder langsame
Aushartung des Mortels

Zu beachten

« Bei der Verarbeitung durch ungeschultes Personal
konnen Verarbeitungsfehler auftreten

+ Materialverlust durch Verwurf und Inhalt des Mischers
muss bei der Mengenermittlung beriicksichtigt werden

+ Verschiedene Kartuschengrdssen verlangen, unter
Umstéanden, nach unterschiedlichen Auspressgeraten

+ Die korrekte Fiillmenge erfordert Ubung und eine
Berechnung der Fiillhohe. Debrunner Acifer bietet
diese Berechnung fiir ihre Kunden an.

-. .
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4 x ausblasen. Temperatur im Bohr-
loch messen. Dient der
Bestimmung der

Aushértebedingungen.

10 cm langen Streifen
Moértel auf eine
Unterlage ausdriicken,
bis eine homogene
Mischung vorliegt. Vor-
lauf nicht verwenden.

Loch von der tiefsten
Stelle beginnend verfiil-
len. Fiillmenge % der
Tiefe oder nach opti-
mierter Debrunner-
Berechnung.

Befestigungsmittel
unter einer standigen
Drehbewegung setzen.

Beim Setzen muss Uber-
schussmértel entwei-
chen, dann Aushértezeit
beachten.

Bauteil montieren und
mit korrektem Drehmo-
ment anziehen.

Debrunner Acifer AG
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Setzanweisung Hohlstein
_—

Bohrloch erstellen. 2 x ausblasen. 2 x ausbiirsten. 2 x ausblasen. Temperatur im Bohr-
loch messen.Dient der
Bestimmung der
Aushértebedingungen.

-FF_-
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?

Siebhiilse einsetzen und Siebhilse vom Boden Gewindestange drehend Aushértezeit beachten. Anbauteil nach Einhal-
ca. 10 cm langen Strei- beginnend vollstandig setzen. tung der Aushartezeit
fen Mértel ausdriicken, mit Injektionsmortel montieren und mit dem
bis eine homogene fillen. entsprechenden Dreh-
Mischung vorliegt. Vor- moment anziehen.

lauf nicht verwenden.

Einfluss der Bohrlochreinigung

Einfluss der Reinigung des Bohrlochs auf die Verbindung

Tragfahigkeit
100 %
c = = ?:D
. c:: 5
3 FANN"] wn VN © ©n o0
Ly a5 by 1 o5 Ly i =
O 0 o 0 0 o a) (9]
n n n n n n w0 (4
S5 3 3 3 3 3 3 o
T (T @© T (T @© © c
X X X XXX X 3
NN N — — & [a\} vy
0%
Art der Reinigung Die Staubschicht zwischen Ankerstange und Bohrlochwand

ist deutlich sichtbar.
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Verarbeitung

Injektionssysteme bilden eine sichere und dauerhafte Befestigungslésung, wenn die folgenden
Punkte beachtet werden, um Fehler zu vermeiden.

Fehler

Beim Verwenden einer neuen Kartusche
oder eines neuen Mischers mit einer
bereits angebrochenen Kartusche wurde
der Mortel sofort appliziert und das
ungeniigend vermischte Material nicht
verworfen.

Folge

Der Injektionsmortel ist nicht homogen
vermischt und hértet daher nur ungenii-
gend aus. Durch eine Teilvermischung
kann beim Priifen mit der Hand dennoch
der Eindruck entstehen, dass der Mértel
ausgehartet ist.

Massnahme

Immer darauf achten, einen 10 cm langen
Streifen Mortel zu verwerfen, um eine
sichere Befestigung zu gewéhrleisten.
Nacharbeiten, bei denen die komplette
Befestigung erneuert werden muss, sind
aufwendig und teuer.

Bohrloch wurde nicht oder nur ungenii-
gend gereinigt oder es wurde eine nicht
6lfreie Druckluft verwendet.

Staubschicht oder Ol liegt als Trenn-
schicht zwischen Bohrlochwand und
Mortel und verhindert eine sichere Ver-
bindung. Die Lastwerte werden extrem
reduziert.

Beim Arbeiten mit Injektionsmérteln
missen die Reinigungsvorschriften, welche
sich auf der Verpackung oder der Zulas-
sung befinden, genau befolgt werden.

Falscher Biirstendurchmesser oder ab-
genutzte Bilrsten werden zur Reinigung
verwendet.

Eine griindliche Reinigung des Bohrloches
wird verhindert, wenn der Biirstendurch-
messer aufgrund von Abnutzung oder
falscher Dimensionierung zu klein ist.

Die verwendeten Birsten sind vor dem
Gebrauch auf die richtige Grésse und
Abnutzungserscheinungen zu Uberpriifen.

Lufteinschlisse im Mortel: Erkennbar
durch Zuriickfedern des Stabes beim
Setzen.

Lufteinschliisse verringern die Kontakt-
flache zwischen Befestigungsmittel, Bohr-
lochwand und Mértel und verursachen
somit einen massiven Leistungsabfall.

Das Bohrloch muss vom Bohrlochgrund
beginnend verfiillt werden, um einen
Lufteinschluss zu vermeiden. Sollte der
Anwender beim Setzen der Stange Luft-
einschliisse bemerken, so sollte das Fiillen
des Bohrloches wiederholt werden.

Systemtemperatur wurde nicht beachtet.
Der Injektionsmortel wurde bei zu hoher
oder zu tiefer Temperatur appliziert.

Bei kalten Temperaturen verlangert sich
die Aushértezeit oder die Aushartung
kann im Extremfall nicht erfolgen.

Hohe Temperaturen beschleunigen die
Reaktion und unter Umsténden erhartet
der Mortel schon vor dem Setzen des
Befestigungsmittels.

Immer mittels Thermometer die Tempe-
ratur priifen. Das gilt besonders fiir das
Innere des Bohrloches. Ein {iber lange Zeit
stark gekiihlter Beton kann im Inneren
eine tiefere Temperatur aufweisen als die
Umgebung. Fassadensysteme kdnnen sich
im Sommer stark aufheizen.

Verarbeitungszeiten tiberschritten.

Mbértel ist zu zah, um die Ankerstange zu
umschliessen oder ein Setzen der Stange
wird unmaglich.

Verarbeitungszeiten beachten und die
Arbeitsablaufe an die Bearbeitungszeiten
anpassen. Befestigungsmittel miissen so
frith wie méglich nach dem Applizieren
des Mortels gesetzt werden.

Es entweicht kein Uberschussmértel beim
Setzen der Ankerstange.

Durch die Verwendung von zu wenig
Moértel oder bei eventuellen Hohlrdu-
men im Verankerungsgrund tritt kein
Uberschussmértel aus. Die effektive
Verankerungslange sowie die erforder-
liche Kontaktflache sind somit nicht
gewabhrleistet und der Befestigungspunkt
kann nicht verwendet werden.

Sollte kein Uberschussmértel austreten,
muss das Befestigungselement entfernt
und das Bohrloch neu verfillt werden.
Danach das Befestigungselement setzen
und darauf achten, dass Uberschussmér-
tel austritt.

Setztiefe des Befestigungsmittels
ungeniigend.

Durch fehlende Markierung, ungeniigende
Bohrlochtiefe usw. kann die Ankerstange
nicht in der geforderten Tiefe gesetzt
werden.

Das Befestigungsmittel entfernen und
das Bohrloch nachbearbeiten. Dann die
Stange mit markierter Verankerungslange
erneut setzen.

Debrunner Acifer AG
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Anwendungsgebiete der verschiedene

Mortelart Verpackungsgrosse

Anwendungsgebiet

S
3
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ITH-Vinylester = Vinylester . IS X X
797.505 styrolfrei S OFEE % X | X 5
ITH-Polyester = Polyestermértel . X
797.517 styrolfrei ETA Option 7 %
ITH- Winter Vinylester y VARV VA Gl V4 X
797.522 styrolfrei
ITH-Epox . . X v
797.527 Reines Epoxy ETA Option 1
Glaspatrone | Vinylester . S OOX X x| X v/
797.300 styrolfrei ETA Option 8 x

Legende: v/sehr gut geeignet

mogliche Anwendung

X nicht anwenden
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Injektionsmortel ITH-Vinylester

Injektionsmortel Sormat ITH Ve, Vinylester (797.505)

Naturstein Vollstein Hohlstein Bewehrung Feuchter
Untergrund

Legende:
Vsehr gut geeignet

© mégliche Anwendung

X nicht anwenden
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A+[AlB] C fiir Bewehrungsanschliisse

Produktbeschreibung

Der Sormat ITH Ve ist ein 2-Komponenten-Verbundmortel basierend auf einem styrolfreien Vinylesterharz. Das
Produkt eignet sich hervorragend zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Beton. Dank seiner
hervorragenden Standfestigkeit eignet sich das Produkt ebenso fiir Verankerungen in Voll- und in Lochsteinen,
letztere unter Verwendung einer Siebhiilse.

Verfiigbare Grossen: 280-ml-, 345-ml- und 410-ml-Kartusche

Farbton Komponente A: weiss Dichte  1.77 kg/dm?
Komponente B: schwarz Ph-Wert >12
Gemischt: grau

Verarbeitungs- und Aushartetemperaturen

Untergrundtemperatur °C -10* -5* 0 +5 +10 +20 +30 +35 +40
Verarbeitungszeit in min 90 90 45 25 15 6 4 2 1.5
Mindestaushartezeit trocken 24 h 14 h 7h 2h| 80min | 45min| 25min 20min | 15min
Mindestaushartezeit nass/feucht 48 h 28 h 14h 4h 160 min = 90min 50 min 40 min 30 min

*Bei Temperaturen zwischen -10 und -5 °C muss der Mértel auf +15 bis +25 °C vorgewarmt werden.

Anwendungsbeispiele

+ Metallkonstruktionen

+ Holzkonstruktionen

» Markisen, Satellitenschiisseln
+ Geldnder

+ Fassaden

+ Sanitéreinrichtungen

+ Leitplanken

Debrunner Acifer AG www.d-a.ch 1



Injektionsmortel ITH-Vinylester

Vorteile des ITH-Ve

+ ETA-Zulassung Option 1+ 7 fiir normale Gewindestangen und Betonstabstahl ETA-13/0774
Option 1 fiir Gewindestangen M12—-M30/Betonstabstahl @ 12—-32 mm
Option 7 fiir Gewindestangen M8 + M10/Betonstabstahl @ 8 + 10 mm

+ Leistungskategorie C1 flr seismische Einwirkungen

+ ETA-Zulassung fiir nachtragliche Bewehrungsanschliisse nach TR023, ETA-13/0775
« Zertifiziert fir Anwendungen im Trinkwasserbereich nach NSF Standard 61

+ LEED-zertifiziert

+ Feuerbestandigkeitsklasse F120

« Temperaturbereich -40 °C bis +120 °C

« Fiir Uberkopfmontage zugelassen

+ Zugelassen fiir wassergefillte Bohrlécher (M8—M16)

+ 280-ml-Variante zur Verarbeitung mit Silikonauspresspistolen

Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit

+ Das Material muss an einem kiihlen und trockenen Platz zwischen
+5 und +25 °C gelagert werden

+ Vor Sonneneinstrahlung schiitzen

+ Haltbarkeit 280-ml-, 345-ml- und 410-ml-Varianten 18 Monate

+ Verfallsdatum ist auf der Kartusche angegeben
z.B. 219 Mrz. 15 = haltbar bis Mérz 2015

Debrunner Acifer AG www.d-a.ch




Technische Daten ITH Ve mit Gewindestangen

Montagedaten

Gewindestange Montagekennwerte M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Bohrloch @ d (mm) 10 12 14 18 24 28 32 35
Verankerungstiefe h (mm) 60-160 | 60-200 70-240 80-320 | 90-400 96-480 108-540 120-600
Min. Durchgangsbohrung (mm) 9 12 14 18 22 26 30 33
Biirstendurchmesser (mm) 12 14 16 20 26 30 34 37
g‘:;fpk(tn‘iﬁ)ﬁ“her Randabstand 92 126 152 188 253 291 312 329
;hc":';l:k(:;:;ﬁ“her Achsabstand 184 252 304 376 506 582 624 658
Min. Randabstand C___ (mm) 40 50 60 80 100 120 135 150
Min. Achsabstand S _, (mm) 40 50 60 80 100 120 135 150
Mindestbauteildicke h (mm) (h,+ 30 mm = 100 mm) h, +2d,
Anzugsdrehmoment (Nm) 10 ‘ 20 ‘ 40 80 ‘ 120 ‘ 160 ‘ 180 ‘ 200

Empfohlene Lasten fiir statische Einwirkungen in Beton C 20/ 25 mit Standardsetztiefen und der
Verwendung von Gewindestangen

Ungerissener Beton C20/25

Gewindestange M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Bohrloch @ (mm) 10 12 14 18 24 28 32 35
Verankerungstiefe h . (mm) 60 ‘ 80 ‘ 160 60 ‘ 90 ‘200 70 ‘ 110 ‘ 240 80 ‘ 125 ‘ 320 | 90 ‘ 170 ‘ 400 | 96 ‘210‘ 480 | 110 ‘ 250 ‘ 540 120 ‘ 280 ‘ 600
Empfohlene Zuglast 40 °C/24 °C

Stahl verzinkt 5.8 86 86 |86 93135135117 19.719.7|14.3|28.0 371 17.1 |44.458.1 | 18.8  61.0| 83.8 | 23.1 | 79.2 |109.5| 26.3 | 93.9 133.3
Stahl verzinkt 8.8 N (kN) [11.2/13.8/13.8| 9.3 | 17.1|21.9 | 11.7  23.1 31.9 | 14.3 28.0|59.5| 17.1 |44.4|/93.3/18.8 61.0 134.3| 23.1 | 79.2 175.2| 26.3 | 93.9 |213.8
Rostfreier Stahl A4 70 9.9 19999 93 157157 | 11.7|22.5/22.5/14.3|28.0 42.0 17.1 |44.4 653 18.8/61.0| 943 | 231 | 574 | 574 | 26.3 | 70.2 | 70.2
Empfohlene Zuglast 80 °C/50 °C

Stahl verzinkt 5.8 5472|8667 101 13.8| 94 |14.8 20.0 14.3|/22.4|371 171 38.2/58.118.8 53.4| 83.8 | 23.1 | 63.1 |109.5| 26.3 | 68.1 133.3
Stahl verzinkt 8.8 N, (kN) | 5.4 | 7.2 [13.8]| 6.7 | 10.1|21.9| 9.4 | 14.8 31,9 14.3 22.4| 57.5 171 |38.2/89.8|18.8|53.4 | 122.1| 23.1 | 63.1 |136.3| 26.3 | 68.1 | 145.9
Rostfreier Stahl A4 70 547299 |67 101 157 | 9.4 |14.8 22.5 14.3|22.4|42.0| 17.1 |38.2|65.3|18.8 53.4| 94.3 | 23.1 | 574 | 574 | 26.3 | 68.1 | 70.2
Empfohlene Zuglast 120 °C/72 °C

Stahl verzinkt 5.8 395386 49 73 |13.8|6.8|10.7 20.0/10.4|16.2| 37.1|14.6 | 27.6 | 58.1 18.740.8| 83.8 | 20.4 | 46.3 | 100.0| 22.4 | 52.4 | 112.2
Stahl verzinkt 8.8 N (kN) 1 3.9 53105 49 73 16.2] 6.8 |10.7 23.3/10.4|16.2| 41.5 14.6 27.6 64.8|18.7 40.8 93.4 | 20.4 | 46.3 |100.0| 22.4 | 52.4 | 112.2
Rostfreier Stahl A4 70 39/53/99 |49 73 |157| 6.8 |10.7 22.5/10.4|16.2| 41.5|14.6 | 27.6  64.8 18.7/40.8| 93.4 | 20.4 | 46.3 | 57.4 | 22.4 | 52.4 | 70.2
Empfohlene Querlast fiir Standardsetztiefen bei C=1.5xh_und S=3xh

Stahl verzinkt 5.8

V... (kN) ‘ 5.1 ‘ 8.6 ‘ 12.0 ‘ 223 ‘ 349 ‘ 50.3 ‘ 59.3 ‘ 65.5

Alle empfohlenen Lastangaben enthalten die Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstédnde sowie ein Teilsicherheits-
beiwert der Einwirkungen von 1.4. Fir eine prazise und 6konomische Bemessung empfehlen wir unsere kostenlose
Berechnungssoftware «Trustfix».
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Injektionsmortel ITH-Vinylester

Gerissener Beton C20/25

. d
Q
[
.A

P=t

Gewindestange M8* M10* M12 M16 M20 M24 M27 M30
Bohrloch @ (mm) 10 12 14 18 24 28 32 35
Verankerungstiefe h . (mm) 60 ‘ 80 ‘ 160 60 ‘ 90 ‘200 70 ‘ 110 ‘ 240 | 80 ‘ 125 ‘ 320 90 ‘ 170 ‘ 400 | 96 ‘210 ‘ 480 | 110 ‘ 250 ‘ 540 | 120 ‘ 280 ‘ 600

Empfohlene Zuglast 40 °C/24 °C

Stahl verzinkt 5.8 3243 /86 41|62 138 58 |91 |19.7| 88 13.7|351/12.2/23.3/54.9|13.4346|79.0 16.5 | 54.7 |109.5| 18.8 | 66.9 ' 133.3
Stahl verzinkt 8.8 N_(kN) | 32 | 43 86 | 41|62 13858 91 19788 137|351|12.2/23.3 549 13.4/346 79.0| 16.5 | 54.7 | 118.2| 18.8 | 66.9 | 145.9
Rostfreier Stahl A4 70 3243 /86 41|62 |13.8 58 |91 |19.7 88 13.7|351/12.2/23.3/54.9|13.4|34679.0 16.5 | 54.7 | 57.4 | 18.8 | 66.9 | 70.2

Empfohlene Zuglast 80 °C/50 °C

Stahl verzinkt 5.8 222958 30)|45/101| 4266|144 6.4 10.0/ 255 9.0 | 170 399|11.5|25.1|575 16.5| 379 | 81.8 | 18.8 | 471 101.0
Stahl verzinkt 8.8 N (kN) | 22|29 |58 3045|101 42 | 6.6 144 6.4 100 255 9.0 170 39.9 11.5 251|575 16.5 | 379 | 81.8 | 18.8 | 47.1 |101.0
Rostfreier Stahl A4 70 222958 30|45/101| 42|66 |144 6.4 10.0/255| 9.0 170 39.9|11.5|25.1 575 16.5| 379 | 574 | 18.8 | 471 | 70.2

Empfohlene Zuglast 120 °C/72 °C

Stahl verzinkt 5.8 18 124 |48 |23 34 |75|31 |49 10.8| 48 75 |19.2|6.7 12.7/299| 86 |18.8 43.1| 13.0 | 29.5 | 63.6 | 157 | 36.7 | 78.6
Stahl verzinkt 8.8 N (kN) | 1.8 | 24 | 48 | 23|34 | 75|31 49 108 48 | 75 19.2| 6.7 |12.7/29.9 8.6 18.8|43.1| 13.0 | 29.5 | 636 | 157 367  78.6
Rostfreier Stahl A4 70 18 124 |48 |23 |34 |75|31 |49 1708|4875 |19.2| 6.7 |12.7/299| 86 |18.8 43.1| 13.0 | 29.5 | 574 | 157  36.7 | 70.2

Empfohlene Querlast fiir Standardsetztiefen bei C=1.5xh_und S=3xh

V__(kN) ‘ 33 5.6 75 12.3 18.0 23.7 31.9 378

rec

Stahl verzinkt 5.8

*M8 und M10 sind nicht Bestandteil der Zulassung Option 1 (Herstellerangaben).

Technische Daten ITH Ve mit Betonstahl

Montagedaten

Betonstahl Montagekennwerte 28 210 212 2 14 ? 16 2 20 D 25 ? 28 2 32

Bohrloch@d (mm) 12 14 16 18 20 24 32 35 40

Verankerungstiefe h_ (mm) 60-160 60-200 70-240 75-280 80-320 90-400 100-480 112-540 128-640

Biirstendurchmesser (mm) 14 16 18 20 22 26 34 37 41.5
. . h,+30mm =

Mindestbauteildecke (mm) 100 mm h, +2d,

Charakteristischer Randabstand 92 126 152 173 188 253 303 323 341

C, N, (mm)

Charakteristischer Achsabstand 184 252 304 346 376 506 606 646 682

S, N, (mm)

Min. Randabstand C_, (mm) 40 50 60 70 80 100 125 140 160

Min. Achsabstand Smin(mm) 40 50 60 70 80 100 125 140 160

Die Werte fiir die abweichenden Betonstahldimensionen des Schweizer Marktes kénnen Sie den Tabellen auf
Seite 18 entnehmen.

Alle empfohlenen Lastangaben enthalten die Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstande sowie ein Teilsicherheits-
beiwert der Einwirkungen von 1.4. Fiir eine prazise und 6konomische Bemessung empfehlen wir unsere kostenlose
Berechnungssoftware «Trustfix».
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Empfohlene Lasten fiir statische Einwirkungen in gerissenem und ungerissenem Beton mit
Standardsetztiefen und der Verwendung von Betonstahl

Ungerissener Beton C20/25

Betonstahl @ (mm) 8 10 12 14 16 20 25 28 32

Bohrloch @ (mm) 12 14 16 18 20 24 32 35 40

Verankerungstiefe h  (mm) 60 ‘ 80 ‘160 60 ‘ 90 ‘200 70 ‘110 ‘240 75 ‘115‘280 80 ‘125‘320 90 ‘ 170 ‘ 400 | 100 ‘ 210 ‘ 480 | 112 ‘ 250 ‘ 540 128 ‘ 280 ‘ 640
Zuléssige Zuglast 40 °C/24 °C

Betonstahl BSOOB‘NM(kN)‘ 7.2 ‘ 9.6 ‘1942‘ 9.0 ‘1345‘29.9‘ 11.7‘19.7‘43.1 ‘1340‘24.1 ‘5847‘ 14.3‘28.0‘ 7646‘ 171 ‘ 44.4 ‘ 119.7‘ 20.0 ‘ 61.0 ‘164.6‘ 23.8 ‘ 79.2 ‘188.5‘ 29.0 ‘ 93.9 ‘217,0

Zulassige Zuglast 80 °C/50 °C

B500

Nm(kN)‘ 5.4 ‘ 7.2 ‘14.4‘ 6.7 ‘10.1 ‘22.4‘ 9.4 ‘1448‘32.3‘11.8‘18.1 ‘44.0‘14.3‘224‘515‘ 171 ‘ 381 ‘ 89.8 ‘ 20.0 ‘ 52.4 ‘1197‘ 23.8 ‘ 61.1 ‘132.0‘ 29.0 ‘ 67.0 ‘153.2

Zulassige Zuglast 120 °C/72°C

B500 Nrec(kN) 3.9 /53105 49| 73|16.2| 6.8 /10.7/23.3| 8.5 |13.0 31.8/ 10.4|16.2|41.5|14.6  27.6 ‘ 64.8 | 18.7 | 39.3 | 89.8 | 19.6 ‘ 43.6 | 94.3 | 23.0 | 50.3 | 114.9
Zulassige Querlast
B500 Vrec(kN) 6.6 10.5 14.8 20.0 26.2 41.0 56.6 62.5 69.3

H

Gerissener Beton C20/25

Betonstahl @ (mm) 8* 10* 12 14 16 20 25 28 32

Bohrloch @ (mm) 12 14 16 18 20 24 32 35 40

Verankerungstiefe h_(mm) 60 ‘ 80 ‘160 60 ‘ 90 ‘200 70 ‘110‘240 75 ‘115‘280 80 ‘125 ‘ 320 90 ‘170 ‘400 100‘210‘ 480 | 112 ‘ 250 ‘ 540 | 128 ‘ 280 ‘ 640

Zulassige Zuglast 40 °C/24 °C

Betonstahl B500B

Nm(kN)‘ 3.2 ‘ 4.3 ‘ 8.6 ‘ 4.1 ‘ 6.2 ‘13.7‘ 5.8 ‘ 9.1 ‘19.7‘ 7.2 ‘1140‘26.9‘ 8.8 ‘13.7‘35.1 ‘1242‘23.3‘54.9‘14.3‘36.0‘ 82.3 ‘ 16.9 ‘ 56.5 ‘122.5‘ 20.7 ‘ 66.9 ‘166.0

Zuléssige Zuglast 80 °C/50 °C

B500

Nre((kN)‘ 22 ‘ 29 ‘ 5.7 ‘ 3.0 ‘ 45 ‘10,0‘ 4.2 ‘ 6.6 ‘14‘4‘ 5.2 ‘ 8.0 ‘19.6‘ 6.4 ‘10.0‘25.5‘ 9.0 ‘17‘0‘39,9‘ 12.5‘26.2‘ 59.8 ‘ 16.9 ‘ 393 ‘ 84.8 ‘ 20.7 ‘ 503 ‘ 114.9

Zulassige Zuglast 120 °C/72°C

B500

Nm(kN)‘ 1.8 ‘ 2.4 ‘ 4.8 ‘ 2.2 ‘ 3.4 ‘ 7.5 ‘ 3.1 ‘ 4.9 ‘1048‘ 39 ‘ 6.0 ‘1447‘ 4.8 ‘ 75 ‘1942‘ 6.7 ‘12.7‘29.9‘ 9.4 ‘1946‘ 44.9 ‘ 13.7 ‘ 30.5 ‘ 66.0 ‘ 17.9 ‘ 39.1 ‘ 89.4

Zuldssige Querlast

B500

V... (kN) ‘ 33 ‘ 5.6 ‘ 75 ‘ 9.9 ‘ 12.3 ‘ 18.0 ‘ 25.7 ‘ 336 ‘ 41.4

* @ 8 und @ 10 sind nicht Bestandteil der Zulassung Option 1.

Die Werte fiir die abweichenden Betonstahldimensionen des Schweizer Marktes kénnen Sie den Tabellen auf
Seite 18 entnehmen.

Alle empfohlenen Lastangaben enthalten die Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstande sowie ein Teilsicherheits-

beiwert der Einwirkungen von 1.4. Fiir eine prézise und 6konomische Bemessung empfehlen wir unsere kostenlose
Berechnungssoftware «Trustfix».
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Injektions el ITH-Vinylester

Empfohlene Lasten fiir seismische Einwirkungen nach C1
Bemessung unter seismischen Einwirkungen nach TR 045

Seismische Einwirkungen C1 gemass EN 1998-1:2004, 4.2.5

Gewindestange M8* M10* M12 M16 M20 M24 M27 M30
Bohrloch @ (mm) 10 12 14 18 24 28 32 35
Verankerungstiefe h . (mm) 60 ‘ 80 ‘160 60 ‘ 90 ‘200 70 ‘ 110 ‘ 240 80 ‘ 125 ‘ 320 90 ‘ 170 ‘ 400 96 ‘ 210 ‘ 480 | 110 ‘ 250 ‘ 540 | 120 ‘ 280 ‘ 600

Empfohlene Zuglast 40 °C/24 °C

Stahl verzinkt 5.8 2212958 28 42 /94|39|6.2|134|6.0 |93 /23983 159373 91 238 537 11.2 | 377 | 745 | 12.8 | 46.2 | 90.7
Stahl verzinkt 8.8 N (kN) 22129582842 /94|39|6.2|134|60 |93 |23983 159373 91 238 537 11.2 | 377 803 12.8 46.2 99.2
Rostfreier Stahl A4 70 22129582842 /94|39|6.2|134|6.0 |93 /23983 159373 91 238 537 112 | 377 | 391 | 12.8  46.2 477

Empfohlene Zuglast 80 °C/50 °C

Stahl verzinkt 5.8 15/20|40 21|31 /68 28 45 98 43 68 174 61 |11.5/271| 78 | 173 | 391 | 11.2 | 26.1 | 55.6 | 12.8 | 32.5 | 68.7
Stahl verzinkt 8.8 N (kN) 15/20|40 21|31 /68 28 45 98 43 68 174 61 |11.5/271| 78 | 173 | 391 | 11.2 | 26.1 | 55.6 | 12.8 | 32.5 | 68.7
Rostfreier Stahl A4 70 15/20|40 21|31 6828 45 98 43 68 17461 11.5/271| 78 | 173 | 39.1 | 11.2 | 26.1 | 391 | 12.8 325 477

Empfohlene Zuglast 120 °C/72 °C

Stahl verzinkt 5.8 121633152351 21 34 73 33 51 130 468620359130 293 | 88 |203|433| 107 | 253 | 534
Stahl verzinkt 8.8 N__ (kN) 121633152351 21 34 73 33|51 130 46|86 20359130 293 | 88 |203|433| 107 | 253 | 534
Rostfreier Stahl A4 70 1216|3315 23 512134 73 3351 130 46 86 203 59130 293 | 88 | 203 | 391 | 10.7 253 477

Empfohlene Querlast

Stahl verzinkt 5.8

Stahl verzinkt 8.8 V. (kN) 1.7 2.8 9.8 6.1 9.0 11.9 16.0 18.9

rec

Rostfreier Stahl A4 70

*M8 und M10 sind nicht Bestandteil der Zulassung Option 1 (Herstellerangaben).

Seismische Einwirkungen C1 gemass EN 1998

Betonstahl @ (mm) 8 10 12 14 16 20 25 28 32

Bohrloch @ (mm) 12 14 16 18 20 24 32 35 40

Verankerungstiefe b, (mm) | 60 ‘ 80 ‘160 60 ‘ 90 ‘zoo 70 ‘ 110 ‘ 240 | 75 ‘ 115 ‘ 280 | 80 ‘ 125 ‘ 320 | 90 ‘ 170‘400 100 ‘ 210‘430 12 ‘ 250‘540 128 ‘ 280‘640

Zuléssige Zuglast 40 °C/24 °C

2.2 2.8 13.4| 49 | 75 1.7 14.3 1 46.2| 115

2.9 ‘ 59

4.2 ‘ 9.3 ‘ 3.9 ‘ 6.2

18.3‘ 6.0 ‘ 9.3

239 ‘ 8.3

15.9‘ 373 ‘ 9.9

24.8 ‘ 56.8

39.0 ‘ 84.6

Betonstahl B500B ‘Nm(kN)

Zuléssige Zuglast 80 °C/50 °C

B500

rec

N._ (kN) ‘ 15 ‘ 20 ‘ 3.9 ‘ 2.0 ‘ 31

6.8 ‘ 2.8 ‘ 4.5 ‘ 9.8 ‘ 36 ‘ 55 ‘13.3‘ 4.3 ‘ 6.8 ‘ 1744‘ 6.1 ‘ 1.5 ‘ 271 ‘ 8.6 ‘18.1 ‘41.3 ‘ 1.7 ‘ 271 ‘58.5‘ 1443‘34.7‘ 79.3

Zuldssige Zuglast 120°C/72°C

B500

N, (kN) ‘ 12 ‘ 16 ‘ 33 ‘ 15 ‘ 23

5.1 ‘ 21 ‘ 34 ‘ 73 ‘ 2.7 ‘ 4.1 ‘ ‘IOO‘ 33 ‘ 5.1 ‘ 13 ‘ 4.6 ‘ 8.6 ‘2043‘ 6.5 ‘1345‘ 31 ‘ 9.4 ‘Z‘I.‘I ‘45.5‘1243‘ 27 ‘61.7

Zulassige Querlast

B500

V__(kN) ‘ 1.7 ‘ 2.8 ‘ 3.8 ‘ 5.0 ‘ 6.1 ‘ 9.0 ‘ 12.8 ‘ 16.8 ‘ 20.7

rec

* @ 8 und @ 10 sind nicht Bestandteil der Zulassung Option 1.

Die Werte fir die abweichenden Betonstahldimensionen des Schweizer Marktes konnen Sie den Tabellen auf
Seite 18 entnehmen.
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Technische Angaben fiir die Betonstahldimensionen des Schweizer Marktes,
welche von denen der ETA Zulassung abweichen.
ACHTUNG: Die ETA Zulassung gilt nicht fiir diese Dimensionen

Montagedaten

Betonstahl Montagekennwerte 18 22 26 30
Bohrloch @ dO (mm) 22 28 32 38
Verankerungstiefe (mm) 85-360 95-440 104-510 120-590
Biirstendurchmesser (mm) 24 30 34 40
Mindestbauteildicke h,+2d;

Charakterischter Randabstand ccr,N (mm) 225 267 315 329
Charakterischter Achsabstand scr,N (mm) 450 534 630 658

Min. Randabstand cmin (mm) 90 110 130 150

Min. Achsabstand smin (mm) 90 110 130 150
Betonstahl @ (mm) 18 22 26 30
Bohrloch @ (mm) 22 28 32 38
Verankerungstiefe (mm) 85 150 360 95 190 440 104 225 510 120 = 265 590
Zulassige Zuglast 40°C/24°C

Betonstahl B500 157 | 368 535 186 525 798 213 676 729 | 263 864 972
Zulassige Zuglast 80°C/50°C

Betonstahl B500 157 | 303 | 535 186 443 798 213 547 729 | 263 | 644 972
Zuléssige Zuglast 120°C/72°C

Betonstahl B500 124 | 219 | 525 156 | 313 | 724 | 185 401 729 | 202 | 446 972
Zuldssige Querlast

Betonstahl B500 | 26.2 | 41 | 51 | 62.5
Betonstahl @ (mm) 18 22 26 30
Bohrloch @ (mm) 22 28 32 38
Verankerungstiefe (mm) 85 | 150 | 360 @ 95 190 440 104 225 510 @ 120 @ 265 590
Zuléssige Zuglast 40°C/24°C

Betonstahl B500 105 185 444 132 287 664 152 401 729 188 616 972
Zulassige Zuglast 80°C/50°C

Betonstahl B500 76 | 135 | 323 | 104 208 483 135 292 661 188 446 972
Zulassige Zuglast 120°C/72°C

Betonstahl B500 57 101 | 242 78 | 156 362 | 101 219 496 157 347 772
Zulassige Querlast

Betonstahl B500 | 12.3 | 18 | 257 | 336

Seismische Einwirkungen C1 gemdss EN 1998-1: 2004, 4.2.5

Betonstahl @ (mm) 18 22 26 30
Bohrloch @ (mm) 22 28 32 38
Verankerungstiefe (mm) 85 | 150 360 95 190 @ 440 104 | 225 510 120 265 590
Zulassige Zuglast 40°C/24°C

Betonstahl B500 60 93 239 83 159 373 99 248 568 117 390 846
Zulassige Zuglast 80°C/50°C

Betonstahl B500 43 | 68 174 61 115 271 86 | 181 413 117 271 585
Zulassige Zuglast 120°C/72°C

Betonstahl B500 33 | 51 130 46 86 203 65 | 135 310 94 | 211 455
Zulassige Querlast

Betonstahl B500 \ 6.1 \ 9.0 \ 12.8 \ 16.8
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Injektionsmortel ITH-Vinylester

Montagedaten Mauerwerk

ot B

Montagekennwerte in Mauerwerk mit Siebhiilse

Siebhiilse IOV 12 x50 |I(())\\// 1166:1835; IOV 20 x 85
Bohrloch@d, 12 16 20 20
Bohrtiefe (mm) 55 90/140 90 90
Min. Durchgangsbohrung (mm) 9 12 14 18
Biirstendurchmesser (mm) 14 18 26 26
Charakteristischer Randabstand C_ (mm) 250 250 250 250
Achsabstand in der Gruppe Hlz, KSL, Mz, KS (mm) 100

Achsabstand in der Gruppe Hbl, Hbn (mm) 200

Min. Achsabstand in der Gruppe Hlz, KSL, Mz, KS (mm) 50

Min. Achsabstand in der Gruppe Hbl, Hbn (mm) 100

Achsabstand zwischen einzelnen Diibeln (mm) 250 250 250 250
Min. Randabstand C_, (mm) 250 250 250 250
Mindestbauteildicke h_. (mm) (h+ 30 mm = 100 mm) h, +2d,
Anzugsdrehmoment (Nm) 3 8 ‘ 8

Empfohlene Lasten fiir Anwendungen in Mauerwerk

Steinart Druckfestig- Siebhiilse IOV 12x50 IOV 16x85 | IOV 16x 135 | IOV 20x 85
keitsklasse Gewindestange M6/M8 M8/M10 M12/M16
Hlz 4 0.3 0.3 0.3 0.3
Hochlochziegel Hlz 6 0.4 0.4 0.4 0.4
Hlz 12 0.7 0.8 0.8 0.8
KSL 4 0.3 0.3 0.3 0.3
Kalksandlochstein KSL 6 0.4 0.4 0.4 0.4
KSL 12 F. kN 0.7 0.8 0.8 0.8
Kalksandvollstein KS 12 1 1.7 1.7 1.7
Vollziegel Mz 12 1 1.7 1.7 1.7
Leichtbetonhohlblock Hbl2 03 03 03 03
Hbl 4 0.5 0.6 0.6 0.6
Betonhohlblock Hbn 4 0.5 0.6 0.6 0.6

Debrunner Acifer AG www.d-a.ch 18



Injektionsmortel ITH-Polyester

Injektionsmortel ITH-P, Polyester (797.517)

IS

Option 7

Legende: sehr gut geeignet mogliche Anwendung X nicht anwenden

+ Geruchsarmer Mortel mit guter Performance

+ Kostenbewusste Variante

« Besonders geeignet fiir Hohlsteine (mit Siebhiilsen), aber auch fiir Befestigungen in Natur- und Vollstein sowie
mittel schweren Befestigungen in Beton

+ ETA Option 7

+ Standard-Silikon-Auspressgerat kann verwendet werden

+ Dichte 1.56

Verarbeitungs- und Mindestaushartezeit

Untergrundtemperatur °C -5 0 +5 +10 +20 +30 +35
Verarbeitungszeit in min 90 45 25 15 6 4 2
Mindestaushartezeit in min 360 180 120 80 45 25 20

* Mortel muss auf +20 °C vorgewdrmt werden, in feuchten Untergriinden verdoppelt sich die Aushartezeit.

Lastentabelle und Setzdaten fiir Standardsetztiefen
ITH-Polyester in Beton C20/25 mit Gewindestange Stahl, galvanisch verzinkt 5.8

Charakteristischer Min. Achs- und
Achsabstand (mm) Randabstande (mm) Setzdaten

Empfohlene Lasten (kN) Randabstand (mm)

Grosse

(mm)

ZuglastN | QuerlastV

Min. Bauteildicke
h_

Bohrdurchmesser
d, (mm)
Durchgangsbohrung
(mm)
Anzugsdrehmoment

Tiefe der Verankerung
h,, (mm)

M8 6.3 5.1 80 160 40 10 9 80 10
M10 13.8 8.6 90 180 50 12 11 90 20
h,+30mm
M12 13.9 12.0 110 220 60 14 13 110 40
M16 19.8 22.0 125 250 80 18 17 125 60
M20 29.8 34.9 170 340 100 24 22 170 120
h,+2d;
M24 37.7 50.3 210 420 120 28 26 210 150

Werte fir Querlast (V) gelten fir Diibel in der Flache ohne Einfluss von Rand- oder Achsabstanden.
Fir eine prazise und 6konomische Bemessung empfehlen wir unsere kostenlose Berechnungssoftware «Trustfix».
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Injektionsmortel ITH-Polyester

ITH-Polyester
Empfohlene Lasten in Voll- und Hohlsteinmauerwerk

io- Siebhiilse

Sialea eiteklasse

Hlz 4
Hochlochziegel Hlz 6

Hlz 12

KSL 4
Kalksandlochstein KSL 6

KSL 12 F.
Kalksandvollstein KS 12
Vollziegel Mz 12
Leichtbetonhohlblock Hbl2

Hbl 4
Betonhohlblock Hbn 4

Gewindestange

kN

IOV 12x50 | IOV 16x85 | IOV 16x 135 | IOV 20x 85

M6/M8 M8/M10 M12/M16
0.3 0.3 0.3 0.3
0.4 0.4 0.4 0.4
0.7 0.8 0.8 0.8
0.3 0.3 0.3 0.3
0.4 0.4 0.4 0.4
0.7 0.8 0.8 0.8
1 1.7 1.7 1.7
1 1.7 1.7 1.7
0.3 0.3 0.3 0.3
0.5 0.6 0.6 0.6
0.5 0.6 0.6 0.6

Setzdaten Voll- und Hohlsteinmauerwerk

Montagekennwerte in Mauerwerk mit Siebhiilse

Siebhiilse IOV 12 x50 |I(())\\// 1166:18355 IOV 20 x 85
Bohrloch@d 12 16 20 20
Bohrtiefe (mm) 55 90/140 90 90
Min. Durchgangsbohrung (mm) 9 12 14 18
Biirstendurchmesser (mm) 14 18 26 26
Charakteristischer Randabstand C_ (mm) 250 250 250 250
Achsabstand in der Gruppe Hlz, KSL, Mz, KS (mm) 100

Achsabstand in der Gruppe Hbl, Hbn (mm) 200

Min. Achsabstand in der Gruppe Hlz, KSL, Mz, KS (mm) 50

Min. Achsabstand in der Gruppe Hbl, Hbn (mm) 100

Achsabstand zwischen einzelnen Diibeln (mm) 250 250 250 250
Min. Randabstand C_, (mm) 250 250 250 250
Mindestbauteildicke h_. (mm) (h+ 30 mm = 100 mm) h, +2d,
Anzugsdrehmoment (Nm) 3 8 ‘
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Injektionsmortel ITH-Winter

Injektionsmortel Sormat ITH Wi, Winter (797.522)

Naturstein Vollstein Hohlstein Bewehrung Feuchte
Bohrlécher

v v v 2 .

Legende: Vsehr gut geeignet ~ ® mogliche Anwendung X nicht anwenden

Produktbeschreibung

Der Sormat ITH-Wi ist ein reaktionsfreudiger 2-Komponenten-Verbundmértel, basierend auf einem styrolfreien
Vinylesterharz. Der Mértel ist eine optimierte Variante fiir Einsatze in kalten Umgebungen bis -20 °C. Das Pro-
dukt eignet sich hervorragend zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton. Dank seiner hervor-
ragenden Standfestigkeit eignet sich das Produkt ebenso fiir Verankerungen in Voll- und in Lochsteinen,

letztere unter Verwendung einer Siebhiilse.

Verfiigbare Grossen: 300 ml (410 ml auf Anfrage)
Farbton Komponente A: weiss

Komponente B: schwarz

Gemischt: grau

Dichte: 1.65kg/dm?

Anwendungsbeispiele

Der Verbundmortel eignet sich hervorragend fir kalte Umgebungen wie z.B. Winterbaustellen,
Kiihlhduser und in Héhenlagen zur Verankerung von:

+ Metallkonstruktionen

+ Holzkonstruktionen

+ Markisen

« Satellitenschiisseln

+ Fassaden

+ Sanitdreinrichtungen
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Injektionsmortel ITH-Winter

Vorteile des ITH-Wi

+ Verarbeitung bis -20 °C Umgebungstemperatur moglich

« Fir mittelschwere bis schwere Verankerungen

+ Geeignet flr Bewehrungsanschlisse

+ Niedrige Rand- und Achsabstande mdglich, da keine Spreizdruckkréafte entstehen
+ Mortel ist wasserundurchlassig nach DIN EN 12390-8

« Fir Uberkopfmontage geeignet

+ 300-ml-Variante zur Verarbeitung mit Silikonauspresspistolen

Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit

+ Das Material muss an einem kiihlen und trockenen Platz zwischen -20 °C und +25 °C gelagert werden
+ Vor Sonneneinstrahlung schiitzen

+ Haltbarkeit 300-ml-Variante: 12 Monate

+ wVerfallsdatum ist auf der Kartusche angegeben z.B. 219 Mrz. 15 = haltbar bis Marz 2015

Verarbeitungs- und Aushartetemperaturen

Untergrundtemperatur °C -20 -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20
Verarbeitungszeit in min 90 75 60 50 25 10 6 3 1.5
Mindestaushartezeit trocken 24 h 16 h 10 h 5h 150 min | 80 min | 60 min | 45 min | 35 min
Mindestaushartezeit nass/feucht 48 h 32h 20 h 10h 300 min | 160 min | 120 min = 90 min | 70 min

Technische Daten ITH Wi mit Gewindestangen

Montagedaten

Gewindestange Montagekennwerte M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Bohrloch @ (mm) 10 12 14 18 24 28 32 35
Verankerungstiefe h_ (mm) 80 90 110 125 170 210 250 280
Min. Durchgangsbohrung (mm) 9 12 14 18 22 26 30 33
Biirstendurchmesser (mm) 12 14 16 20 26 30 34 37
Charakteristischer Randabstand (mm) 80 90 110 125 170 210 250 280
Charakteristischer Achsabstand (mm) 160 180 220 250 340 420 500 560
Min. Randabstand (mm) 40 50 60 80 100 120 135 150
Min. Achsabstand (mm) 40 50 60 80 100 120 135 150
Mindestbauteildicke (mm) (h+ 30 mm = 100mm) h, +2,
Anzugsdrehmoment (Nm) 10 ‘ 20 ‘ 40 60 ‘ 120 ‘ 150 ‘ 200 ‘ 250

Alle empfohlenen Lastangaben enthalten die Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstande sowie ein Teilsicherheits-
beiwert der Einwirkungen von 1.4. Fiir eine prézise und 6konomische Bemessung empfehlen wir unsere kostenlose
Berechnungssoftware «Trustfix».
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Empfohlene Lasten fiir statische Einwirkungen in Beton C 20/ 25 mit Standardsetztiefen und der
Verwendung von Gewindestangen

Pty

E" -'..:;

a4
Ankerstange M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Verankerungstiefe h . (mm) 80 90 110 125 170 210 250 280
EmpfohleneZuglast 80°C/50°C [\ (KN) 6.3 9.9 13.8 19.8 38.2 43.7 52.4 65.5
EmpfohleneZuglast 120°C/72°C N.. (KN) 4.5 6.5 9.6 14.7 23.3 30.0 331 43.7
Empfohlene Querlast V.. (KN) 5.1 8.6 12.0 22.3 34.9 50.3 65.7 80.0
Randabstand C,, (mm) 1.5xh,
Achsabstand S (mm) 3.0xh,

Technische Daten ITH Wi mit Betonstahl

Betonstahl Montagekennwerte 8 ©10 @12 @14 @16 @18 @20 @22 @26 @30
Bohrloch @ (mm) 12 14 16 18 20 22 24 28 32 38
Verankerungstiefe h_ (mm) 80 90 110 115 125 150 170 190 225 265
Biirstendurchmesser (mm) 14 16 18 20 22 24 26 34 37 42
Mindestbauteildecke (mm) hy :ozommmm = h, +2,

Charakteristischer Randabstand (mm) 80 920 110 115 125 150 170 210 250 280
Charakeristischer Achsabstand (mm) 160 180 | 220 | 230 @ 250 | 300 340 420 @ 500 @ 560
minimaler Randabstand (mm) 40 50 60 70 80 90 100 @ 125 140 @ 160
minimaler Achsabstand (mm) 40 50 60 70 80 90 100 = 125 140 = 160

Empfohlene Lasten fiir statische Einwirkungen in gerissenem und ungerissenem Beton mit
Standardsetztiefen und der Verwendung von Betonstahl
)

Ungerissener Beton C20/25 B500

-
]

__.
...
-_—at

Betonstahl @ (mm) 8 10 12 14 16 18 20 22 26 30

Verankerungstiefe h . (mm) 80 90 110 115 125 150 170 190 225 265
EmpfohleneZuglast N\ (KN) 5.4 8.5 11.8 11.8 16.8 16.8 32.5 32.5 371 44.4
Empfohlene Querlast V (KN) 6.7 10.5 14.8 14.8* 26.2  26.2* 41.0 41.0* 60.8 80.3
Randabstand C,,y (mm) 1.5xh,

Achsabstand Se.n (mm) 30xh,

* Bei den von der ETA Zulassung abweichenden Gréssen, wurde die Querlast der nachstkleineren Dimension aus der ETA Zulassung eingesetzt. Fiir
detaillierte Berechnungen kontaktieren Sie bitte unsere Technische Beratung.
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Injektionsmortel ITH-Winter

Montagedaten Mauerwerk

fut B

Montagekennwerte in Mauerwerk mit Siebhiilse

Siebhiilse IOV 12 x50 IOV 16 x 85 IOV 20 % 85

IOV 16 x135
Bohrloch @ 12 16 20 20
Bohrtiefe (mm) 55 90/140 90 90
Min. Durchgangsbohrung (mm) 9 12 14 18
Biirstendurchmesser (mm) 14 18 26 26
Charakteristischer Randabstand (mm) 250 250 250 250
Achsabstand in der Gruppe Hlz, KSL, Mz, KS (mm) 100
Achsabstand in der Gruppe Hbl, Hbn (mm) 200
Min. Achsabstand in der Gruppe Hlz, KSL, Mz, KS (mm) 50
Min. Achsabstand in der Gruppe Hbl, Hbn (mm) 100
Achsabstand zwischen einzelnen Diibeln (mm) 250 250 250 250
Min. Randabstand (mm) 250 250 250 250
Mindestbauteildicke (mm) (h,+ 30 mm = 100mm) h,+2,
Anzugsdrehmoment (Nm) 3 ‘ 8 ‘

Empfohlene Lasten fiir Anwendungen in Mauerwerk

. Druckfestig- Siebhiilse
Steinart .
keitsklasse Gewindestange
Hlz 4
Hochlochziegel Hlz 6
Hlz 12
KSL 4
Kalksandlochstein KSL 6
KSL 12 F.
Kalksandvollstein KS 12
Vollziegel Mz 12
Hbl 2
Leichtbetonhohlblock
Hbl 4
Betonhohlblock Hbn 4

kN

IOV 12x50 | IOV 16x85 | IOV 16x135 @ IOV 20 %85

M6/M8 M8/M10 M12/M16
0.3 0.3 0.3 0.3
0.4 0.4 0.4 0.4
0.7 0.8 0.8 0.8
0.3 0.3 0.3 0.3
0.4 0.4 0.4 0.4
0.7 0.8 0.8 0.8
1 1.7 1.7 1.7
1 1.7 1.7 1.7
0.3 0.3 0.3 0.3
0.5 0.6 0.6 0.6
0.5 0.6 0.6 0.6
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Injektionsmortel ITH-Epox

Injektionsmortel ITH 585 EPOXe (797.527)

Bewehrung Feuchte Diamant-
Bohrlécher gebohrte Locher

4 7.7
- -
= \. / .I"Ir
,.'.,_.r.: s X
v v v Ve

Legende: v/sehr gut geeignet mogliche Anwendung X nicht anwenden

« ETA Option 1-zugelassener Zwei-Komponenten-Injektionsmortel aus reinem Epoxydharz
« Ideal fiir anspruchsvolle und sicherheitskritische Anwendungen mit hohen Lastanforderungen.
« Sehr geringer Schwund

+ Ideal fiir nachtraglich installierte strukturelle Anschlussbewehrungen.

« Geeignet fiir Unterwasseranwendungen, Uberkopfmontage und diamantgebohrte Lcher
+ Ausserordentlich hohe Chemikalienbestandigkeit.

« Styrolfrei, und geruchsarm

+ Seismische C1/C2-Zulassung

« Brandverhalten-Priifbericht bis F240 (Bewehrungen)

 NSF-zertifiziert fiir den Kontakt mit Trinkwasser.

+ Dichte 1.55 / ph-Wert >12

Verarbeitungs- und Mindestaushartezeit

Untergrundtemperatur °C +5 +10 +20 +30 +40
Verarbeitungszeit in min 120 90 30 20 12
Mindestaushértezeit trocken in h 50 30 10 6
Mindestaushartezeit nass/feucht in h 100 60 20 12
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Injektionsmortel ITH-Epox

Technische Daten ITH EPOXe mit Gewindestangen

Gewindestange Montagekennwerte ‘ M8 ‘ M10 ‘ M12 ‘ M16 ‘ M20 ‘ M24 ‘

Bohrloch @ (mm) 10 12 14 18 24 28 32 35
Verankerungstiefe hef (mm) 80 90 110 125 | 170 @ 210 = 250 | 280
Min. Durchgangsbohrung (mm) 9 12 14 18 22 26 30 33
Biirstendurchmesser (mm) 12 14 16 20 26 30 34 37

Charakteristischer Randabstand (mm) 113 135 165 188 | 255 | 304 | 342 | 379
Charakeristischer Achsabstand (mm) 226 | 270 | 330 | 375 510 = 607 @ 683 759

Min. Randabstand (mm) 40 50 60 8 | 100 120 135 150
Min. Achsabstand (mm) 40 50 60 80 100 120 | 135 | 150
Mindestbauteildicke (mm) h_+30 mm h, +2d,

Anzugsdrehmoment (Nm) 10 20 40 80 120 160 180 200

Empfohlene Lasten fiir statische Einwirkungen in Beton C20/25 mit Standardsetztiefen
und der Verwendung von Gewindstangen 5.8

Gerissener Beton C20/25 — hammergebohrte Locher

Gewindestange M8 M10 M12 Mi16 M20 M24 M27 @ M30 M33
Zuldssige Zuglast 40 °C / 24°C (kN) 6.0 8.4 123 16.2 | 21.8 | 296 | 39.7 494 621
Zul&ssige Zuglast 60°C / 43°C (kN) 3.6 5.0 74 100 127 188 | 252 314 395
Zuléssige Zuglast 72°C / 43°C (kN) 3.2 4.5 6.6 8.7 109  16.2 | 216 | 269 | 339
Zulassige Querlast (kN) 4.8 4.1 9.6 13.7 192 242 | 291 346 406

Ungerissener Beton C20/25 - hammergebohrte Locher

Gewindestange M8 M10 M12 Mi16 @ M20 M24 M27  M30 M33
Zuldssige Zuglast 40 °C / 24°C (kN) 8.6 13.8 20.0 280 | 381 | 523 679 805 983
Zul&ssige Zuglast 60°C / 43°C (kN) 7.6 10.7 148 21.2 | 291 404 541 @ 673 | 79.0
Zuléssige Zuglast 72°C / 43°C (kN) 6.8 9.5 13.2 187 | 254 | 377 | 469 | 583 | 677
Zulassige Querlast (kN) 5.1 8.6 120 223 | 349 503 657 800 886

Gerissener Beton C20/25 seismische Lasten - hammergebohrte Lécher

Gewindestange M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33
Zulsssige Zuglast 40 °C / 24°C (kN) 41 | 57 84 110 148 204 274 341 428
Zulassige Zuglast 60°C / 43°C (kN) 24 34 50 68 130 174 217 273 325
Zulsssige Zuglast 72°C / 43°C (kN) 22 31 45 59 74 111 149 196 234
Zulassige Querlast (kN) 18 30 42 69 96 121 145 173 203

Ungerissener Beton C20/25 - diamantgebohrte Lécher

Gewindestange M8 M10 M12 M16 @ M20 M24 M27 | M30 M33
Zuldssige Zuglast 40 °C / 24°C (kN) 8.6 138 | 165 | 249 | 403 56.5 757 | 89.0 | 111.9
Zulassige Zuglast 60°C / 43°C (kN) 6.7 9.4 10.7 | 15.0 | 254 @ 346 463 524 658
Zuldssige Zuglast 72°C / 43°C (kN) 6.2 8.1 9.9 13.7 | 21.2 314 | 421 471 | 59.2
Zulassige Querlast (kN) 5.1 8.6 120 223 | 344 451 554 637 753
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Technische Daten ITH EPOXe mit Betonstahl

Montagekennwerte Betonstahl 28 @10 212 | 014 | @16 | @20 | @25 | @28 | @32
Bohrloch @ (mm) 12 14 16 18 20 24 32 35 40
Verankerungstiefe hef (mm) 80 90 110 115 125 170 | 210 @ 250 @ 280
Biirstendurchmesser (mm) 14 16 18 20 22 26 34 37 41.5
Mindestbauteildecke (mm) hef + 30 mm hef + 2d0

Charakteristischer Randabstand (mm) 97 121 | 139 170 | 180 | 219 274 @ 298 330
Charakeristischer Achsabstand (mm) 194 | 242 | 277 | 340 360 438 @548 | 596 @ 660
minimaler Randabstand (mm) 40 50 60 70 80 100 @ 125 @ 140 | 160
minimaler Achsabstand (mm) 40 50 60 70 80 100 125 | 140 | 160

Empfohlene Lasten fiir statische Einwirkungen in Beton C20/25 mit Standardsetztiefen
und der Verwendung von Betonstahl

Gerissener Beton C20/25 - hammergebohrte Locher

Betonstahl @ (mm) 8 10 12 14 16 20 25 28 32

Zulassige Zuglast 40 °C / 24°C (kN) 6.0 8.4 12.3 14 139  21.8 309 | 411 52.7
Zul&ssige Zuglast 60°C / 43°C (kN) 3.6 5.0 74 8.0 8.5 127 | 19.6 @ 26.2 | 335
Zul&ssige Zuglast 72°C / 43°C (kN) 3.2 4.5 6.6 7.0 7.5 109  16.8 | 224 287
Zul&ssige Querlast (kN) 4.8 7.1 9.4 11.6 | 13.7 191 25.7  30.5 | 383

Ungerissener Beton hrte Lécher

Betonstahl @ (mm) 8 10 12 14 16 20 25 28 32

Zulassige Zuglast 40 °C / 24°C (kN) 11.2 15.7 | 214 247 | 28.0 38.1 523 | 679 | 80.5
Zul&ssige Zuglast 60°C / 43°C (kN) 6.8 9.5 13.2 16.1 18.7 | 254 393 | 486 | 62.2
Zulassige Zuglast 72°C / 43°C (kN) 6.0 8.4 123 | 140 | 175 | 23.6 33.7 449 | 574
Zul&ssige Querlast (kN) 6.7 10.5 148 | 200 @ 26.2 | 410 566 670 @84.0
Betonstahl @ (mm) 8 10 12 14 16 20 25 28 32

Zuldssige Zuglast 40 °C / 24°C (kN) 4.1 5.7 8.4 9.6 9.4 150 213 | 284 | 36.3
Zuléssige Zuglast 60°C / 43°C (kN) 2.4 3.4 5.0 5.5 5.8 8.8 13.5 18.1 23.1
Zuléssige Zuglast 72°C / 43°C (kN) 2.2 3.1 4.5 4.8 5.1 7.5 11.6 | 155 | 198
Zul&ssige Querlast (kN) 2.3 3.5 4.7 5.8 6.9 9.5 12.8 © 153 | 19.2

Ungerissener Beton C20/25 - diamantgebohrte Locher

Betonstahl @ (mm) 8 10 12 14 16 20 25 28 32

Zulassige Zuglast 40 °C / 24°C (kN) 11.2 15.7 | 214 | 247 | 280 381 52.3 | 679 | 80.5
Zul&ssige Zuglast 60°C / 43°C (kN) 6.8 9.5 13.2 | 16.1 18.7 « 254 393 | 486 | 62.2
Zuléssige Zuglast 72°C / 43°C (kN) 6.0 8.4 12.3 | 14.0 175 | 23.6 337 | 449 | 574
Zuléssige Querlast (kN) 6.7 10.5 @ 148 | 20.0  26.2 41.0 601 68.0 85.0
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Verbundankerpatrone styrolfrei

Verbundankerpatrone styrolfrei (797.300)

Verbundanker styrolfrei

Zugelassen zur Verankerung in ungerissenem Beton in

Verbindung mit Ankerstangen oder Innengewindehiilsen.

ETA Option 8

Produktbeschreibung
Zur Verankerung schwerer Lasten in ungerissenem

Beton. Beim Versetzen (drehend/schlagend) der Anker-
stange, wird die Glaspatrone zerstdrt und der Patronen-

inhalt (Harz und Harter) miteinander vermischt. Der
schnell hartende Kunstharzmértel ergibt zusammen
mit der Ankerstange eine dauerhafte Verankerung.

Eigenschaften

Verbundanker sind besonders geeignet fiir das Aufbringen hoher Lastwerte bei geringen Rand- und
Achsabstdnden, da sie spreizdruckfrei verankern. Sie sind in trockenem und feuchtem Untergrund
einsetzbar sowie kostengiinstig und rationell bei Reihenmontagen.

Anwendungsbeispiele

* Hochregale

+ Leitplanken

+ Larmschutzwande

- Fassaden, Maschinen

+ Gelander usw. in trockenen, feuchten und aggressivfeuchten Umgebungen wie Chlor- oder Salzwasser

Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit

+ Das Material muss an einem kiihlen und trockenen Platz zwischen +5 und +25°C gelagert werden
+ Vor Sonneneinstrahlung schiitzen

+ Haltbar mindestens 24 Monate oder solange das Harz im Inneren fliessfahig ist.

Reaktionszeiten
Untergrundtemperatur °C -5 bis 0 0 bis +5 +5 bis +10 +10 bis +20 > +20
Aushartezeit in min 360 180 90 40 20
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Verbundankerpatrone styrolfrei

Montagedaten

Grésse Bohrdurchmesser  Durchgangsbohrung  Tiefe der Verankerung Anzugs Drehmoment | Minimale Bauteildicke

mm mm Nm mm

M8 10 9 80 10 110

M10 12 12 90 20 120

M12 14 14 110 40 150

M16 18 18 125 60 160

M20 24 22 170 120 220

M24 28 26 210 150 300

Empfohlene Lasten fiir statische Einwirkungen in ungerissenem Beton mit Gewindestangen

Lastentabelle fiir Standardsetztiefen Verbundankerpatrone VPK-SF + Ankerstange

Empfohlene Lasten kN Charakteristischer | Charakteristischer Min. Achs: und

Grésse Randabstand mm Achsabstand mm Randabstande mm
ZuglastN__ QuerlastV__ € S Cmin = Smin

M8 3.6 4.4 120 240 60

M10 4.8 71 135 270 70

M12 6.36 10.4 165 330 85

M16 9.9 19.8 190 380 95

M20 15.9 31.2 255 510 130

M24 23.8 45.6 315 630 160

Debrunner Acifer AG www.d-a.ch 29



Begriffserklarungen

Aushértezeit bezeichnet die Zeitspanne, nach welcher
die Verbindung friihestens belastet werden darf.

Européische Technische Zulassung — ETA wird durch
ein unabhéngiges Institut auf der Grundlage eines
Gutachtens erteilt. Sie enthalt technische Daten wie
Lasten, Rand- und Achsabstdnde und Aushértezeiten.
Weiterhin enthalt die ETA sdmtliche Anwendungsbe-
dingungen und Anforderungen fiir die korrekte Diibel-
montage. Es gibt unterschiedliche Optionen, je nach
Verwendungszweck. Die haufigsten sind die Option 1
fuir ungerissenen und gerissenen Beton und die Option
7 fiir ungerissenen Beton. Die ETA hat eine Giiltig-
keitsdauer von 5 Jahren mit der Moglichkeit der Ver-
langerung.

Durch die Verwendung ETA-zugelassener Produkte wird
sichergestellt, dass es sich um zuverlassige und qualita-
tiv hochwertige Produkte handelt.

Die Verwendung zugelassener Produkte ist immer dann
anzuraten und teilweise vorgeschrieben, wenn es sich
um sicherheitsrelevante Befestigungen handelt, das

Widerstdnde

Charakteristischer Widerstand bezeichnet den Wert
aus Priifungen bzw. der Zulassung.

Dieser wurde aus den Versagenswerten, unter Berlick-
sichtigung von statistischen Faktoren, ermittelt.

Der Bemessungswiderstand beriicksichtigt zusatzlich
die Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstdnde aus der
Zulassung.

bedeutet, immer dann, wenn das Versagen der Befesti-
gung ein Sicherheitsrisiko oder ein hohes 6konomisches
Risiko darstellt.

Ringspalt: Den verbleibenden Hohlraum zwischen
Gewindestange oder Bewehrungsstahl, welcher mit
Injektionsmortel ausgefiillt wird, bezeichnet man als
Ringspalt.

Spreizdruck bezeichnet die Kraft, welche durch die
Aufweitung des Dibels bei der Montage entsteht und
welche auch weiterhin bestehen bleibt. Um Schéaden zu
vermeiden, welche durch Spreizdruck entstehen kdénnen,
ist stets darauf zu achten, die geforderten Randabsténde
und Montagedrehmomente einzuhalten.

Bei der Verwendung von Spreizdiibeln in Mauerwerk
besteht ebenfalls die Gefahr, die Steine zu spalten.

Verarbeitungszeit bezeichnet den Zeitraum, in dem
sich der Mortel mihelos und fehlerfrei verarbeiten
lasst.

Die empfohlene Last beriicksichtigt die Teilsicherheits-
beiwerte der Widerstdande sowie die der Einwirkungen,
welche 1.35 fiir standige Lasten und 1.5 fiir Verkehrs-
lasten betragen und mit dem Durchschnittswert von
1.4 angesetzt werden.
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Zubehor

L

Kofferset Injektionen
(797.590/591/592)

Auspresspistolen Profi
(797.387/388/389/390)

1

Auspresspistolen pneumatisch

(797.391)

3

Auspresspistolen Sormat
(797.540/541/542/543)

Akku-Bohrhammer 36V
(860.502)

R ——

Stahlbiirsten
(797.383)

Auspresspistole Akku
(797.580.100)

o )

Ausblaspumpe
(797.575)

A}

Injektionsankerstangen
(797.420)

Siebhiilsen
(797.570)

!__ —

Innengewindehiilsen
(797.310/312)

-

Hartmetall-Hammerbohrer
SDS-plus (814.844)

Siebhiilsen Metall
(797.571)

§——— =

Innengewindehiilsen
(797.572)

|l e i

Statikmischerdiisen
(797.576)

Verldangerungsrohre
(797.577)

sEm——

Ankerstangen
(797.320/325.330)

=
Schutzbrillen-Set
(816.413)

Einweghandschuhe Nitril
(816.545)
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